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Solarzellenmaterial Zellwirkungsgrad 71z Zellwirkungsgrad 1z Modulwirkungsgrad nm
(Labor) (Produktion) (Serienproduktion)

Stapelzellen (IlI-V Halbleiter)
mit Konzentrator 40,7 % * 274 % 27,0 %
High Performance
Monokristallines Silizium 25,0 % 21,5 % 20,0 %
Monaokristallines Silizium (Cz) 21,6 % 175 % 16,0 %
Hybride Siliziumzelle (HIT) 21,0 % 18,5 % 16,8 %
Polykristallines Silizium 20,3 % 16,5 % 15,0 %
Bandgezogenes Silizium 19,7 % 14,0 % 13,1 %
CIS 19,5 % 14,0 % 11,0 %
CdTe 16,5 % 11,0 % 10,4 %
Mikrokristallines Silizium 15,2 % 9,5 % 7.6 %
CIS-Nanozellen 14,0 % 12,0 % 10,0 %
Amorphes Silizium** 13,2 % 10,5 % 1.5 %
Mikromorphes Silizium™** 13,0 % 12,5 % 11,2 %
Farbstoffzelle 12,0 % 7 % 5% ***

Drganische Solarzelle 6,5 % - 3
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Das fir den Menschen sichtbare Spektrum (Licht)
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Abbildung 4
Quelle: Frounhofer CSP
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